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Cislo zakazky: 345000001
Pocet stran: 2

Pocet vytisk: 2

Cislo vytisku: 1

Nazev zkousky:  Stanoveni spalného tepla a vyhievnosti latek a
materiall kapalného a pevného skupenstvi

Materidl/vyrobek/konstrukce:  |zolaéni granulat Izoltherm

Objednatel: 0S 1390
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
Prazska 810/16
102 00 Praha 10

Vyrobce:  Thermica plus s.r.o.
Jablonecka 42
460 01 Liberec 5

Datum pievzeti vzorku: 18.02.2020
Néazev pracovisté:  PoZamé technicka laborator
Misto mé&fent: PraZska 16, Praha 10 - Hostivar
Datum zkou3ky: 27.02.2020
Datum vydéni protokolu: 05.03.2020
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1. Zadani zkouSky

Zkouska provedena na zakladé Zadosti o vykon €innosti oznameného subjektu 1390 ze dne 18.02.2020
2. ZkusSebni postupy

CSN EN ISO 1716 Zkouseni reakce na ohe - Stanoveni spalného tepla (kalorické hodnoty)

3. ZkuSebni vzorky

Vzorek dodal objednatel

Oznaceni vzorku v laboratofi &. 20/P089

SloZeni: mineralni viakna, pojivo
Vzhled: Zlutozelena viaknita drt; hustota cca 70 kg/m?

4. Zku$ebni méfidla a zafizeni

Adiabaticky kalorimetr (Ev. €. 708)
Analytické vahy (Ev. &. 101)
Kupecké vahy (Ev. €. 102)
Digitalni teplomér (Ev. €. 103)
Stopky digitalni (Ev. &. 104)

DB

5. Vysledky zkouSek a zavér

Klimatizace vzorkd: podle CSN EN 13 238
Vodni hodnota kalorimetru: 9681,0 J/K

_ Namerené hodnoty Rozsifena
Pozarné technické charakteristik Vysledk .,
Y 1. méfeni 2. méfeni 3. méfeni ¥ d nejistota
spalné teplo (PCS) [ MJ/kg ] 1,839 1,796 1,804 1,81 0,05

6. Nejistoty méreni

Uvedena rozsifend nejistota méfeni je soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k = 2,
coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95%. Standardni nejistota méfeni byla
uréena v souladu s dokumentem ,EA 4/02".

7. Prohlaseni

Udaje o provedenych zkouskach se tykaji pouze zkousenych predmétll. Protokol smi byt publikovan
pouze jako celek.

Mé&feni proved!: Jifi Socha Protokol vypracoval: Jifi Socha
Rozdéleni protokol(: Q\L

Vytisk €. 1 - objednatel
Vytisk €. 2 - archiv zkusebny
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